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86% by weight
Ceramic network 

14% by weight
Polymer network

VITA Zahnfabrik on kehittänyt hybridikeraamisen hammasmateriaalin, joka on  
ainutlaatuinen maailmassa: 
VITA ENAMIC on ainutlaatuinen hampaanvärinen hybridikeraaminen materiaali, jossa on yhdistetty keraa-
minen ja polymeerinen verkostorakenne. Tässä erikoismateriaalissa yhdistyvät äärimmäinen kestävyys ja 
joustavuus, jolloin on mahdollista valmistaa restauraatioita  yksinkertaisesti, tehokkaasti ja tarkasti.

Kirjallisuus, ks. takasivu

VITA ENAMIC – edut:
• Hellävarainen ja hammaskudosta säästävä materiaali.  

Restauraatiot voidaan hioa erittäin tarkoiksi ja ohuiksi.7-12

• Laaja käyttöalue kruunuista ei-prep. laminaatteihin.8,9,15

• Kuormitettavuus ja kimmoisuus ovat lähes identtisiä luonnolli-
seen hampaaseen verrattuna.1,4,5,6,14

• Esteettinen ja hampaan luonnollisen värin mukainen lopputulos.13

• Vastapurija ystävällinen, jäljittelee kiillettä.14

• Sopii erityisen hyvin implantteihin, koska tämä innovatiivinen 
hybridimateriaali absorboi puremisen aiheuttamaa painetta.1,2,3,11



3

KirjallisuusKiillotusSementointiVärisävytKerrospaksuus ja 
preparointi ohjeetIndikaatiotEdutHakemisto

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

Kontraindikaatiot
• Sillat
• Vapaapäätteiset rakenteet
• Muut (esim. bruksismi)

1 erittäin läpikuultava materiaali
2 estetiikaltaan erittäin vaativiin tapauksiin
3 erittäin läpikuultava vaihtoehto, jossa korostunut 
  värinheijastusefekti

Käyttöaiheet Materiaalisuositus

Implanttien etu- ja taka-alueen 
kruunut

Etu- ja taka-alueen kruunut

Inlayt / onlayt / osakruunut

Table top

Laminaatit
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Etuhampaiden kruunut

Inkisaalisesti:  väh. 1,0 mm
Sirkulaarisesti: väh. 0,8 mm

Takahampaiden kruunut

Okklusaalisesti: väh. 1,0 mm
Sirkulaarisesti: väh. 0,8 mm

Inlayt

Okklusaalisesti: väh. 1,0 mm
Isthmuksen alue: väh. 1,0 mm

Onlayt 

Okklusaalisesti: väh. 1,0 mm

Table top

Okklusaalisesti: väh. 1,0 mm

Laminaatit

Inkisaalisesti: väh. 0,3 mm
Labiaalisesti: väh. 0,3 mm
Kervikaalisesti: väh. 0,2 mm

VITA ENAMICilla toteutettavan restauraation onnistumiseksi tulee noudattaa  
seuraavia minimipaksuuksia:
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Vaihtoehdot Kromaattisuus 0M1 1M1 1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 4M2

VITA ENAMIC ST
(Super Translucent)

mono- 
kromaattinen

VITA ENAMIC HT
(High Translucent)

mono- 
kromaattinen

VITA ENAMIC T
(Translucent)

mono- 
kromaattinen

VITA ENAMIC HT
multiColor

(High Translucent)

multi- 
kromaattinen

VITA ENAMICin värisävyt ovat saatavilla VITA 3D-MASTER järjestelmän sävyissä. Se on markkinoiden 
ainoa hampaiden värisävyjärjestelmä, joka huomioi kaikki värisävyn kolme ulottuvuutta, jolloin värisävyn 
määrittäminen ja valmistaminen voidaan toteuttaa järjestelmällisesti.
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Etsaus Huuhtelu / kuivaus Sidostaminen Resiini sementin annostelu  
ja valokovetus

H
am

m
as

Hammasta etsataan  
37% fosforihappogeelillä  
(esim. VITA ADIVA 
TOOTH-ETCH) 20s.

Sidosaineen annostelu  
hampaalle 
(esim. VITA ADIVA T-BOND). 
Noudata valmistajan 
käyttöohjeita!

Kiinnitys esim.  
VITA ADIVA F-CEM resiini 
sementillä.

Ks. yksityiskohtaiset ohjeet VITA ENAMIC -käsittelyohjeista, julkaisun nro 1982

Etsaus Huuhtelu / kuivaus Silanointi

Re
st

au
ra

at
io

Etsaus 60s 5 % fluorivetyhapolla  
(esim. VITA ADIVA CERA ETCH).

Happojäämien täydellinen poistaminen 
60s vedellä huuhtelemalla tai ultraää-
nihauteessa puhdistamalla. 
Sen jälkeen 20s kuivaus.

Syövytetyn pinnan käsittely  
silaanilla  
(esim. VITA ADIVA C-PRIME).  
Annetaan haihtua täysin.
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Sidostustekniikka Liimakomposiitti Kruunu Inlay/Onlay/Osakruunu/Table Top Laminaatti

Perinteinen  
TOTAL-ETCH 
sidostus

Yhdistelmämuovi sementti
esim. VITA ADIVA F-CEM ja 
VITA ADIVA T-BOND

Itse-etsaava 
sidostus

Itsekiinnittyvät 
yhdistelmäuovi sementit:
esim. VITA ADIVA S-CEM

 

— —

Muita suositeltavia kiinnitysjärjestelmiä
• Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG)
• NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO)
• PANAVIA F2.0/PANAVIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)



8
Materiaalin kiillotusvideo, seuraavalla sivulla

KirjallisuusKiillotusSementointiVärisävytKerrospaksuus ja 
preparointi ohjeetIndikaatiotEdutHakemisto

VITA ENAMIC Polishing Set technical
1. vaihe: esikiillotus  7000 - 10 000 min-1

2. vaihe: korkea kiilto  5 000  - 8 000 min-1

Viimeistelykiillotukseen voi käyttää myös vuohenkarvaharjaa ja timanttikiillotustahnaa.  
Lopuksi kiillota vielä kuivalla puuvillaharjalla.

Jälkikäsittely käsin
Käytä kiillotukseen vain siihen tarkoitettuja timanttihioma- ja erityisiä kiillotusvälineitä. Kiillotusta tehtäessä 
intraoraalisesti pinnan tulee olla kostea ja käyttää kevyttä painetta.
Kiillotukseen on kehitetty erityinen 2-portainen kiillotustuotevalikoima suun ulkopuolista ja sisäpuolista 
käyttöä varten. Näillä kiillotus onnistuu parhaiten:

VITA ENAMIC Polishing Set clinical
1. vaihe: esikiillotus  7000 - 10 000 min-1

2. vaihe: korkea kiilto  5000  - 8000 min-1
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