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VITA ENAMIC® CÉRAMIQUE HYBRIDE



86 % en poids
Réseau céramique

14 % en poids
Réseau polymère
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VITA Zahnfabrik a développé la seule céramique hybride dentaire au monde 
VITA ENAMIC est l'unique céramique hybride en couleurs dentaire au monde dotée d'une structure à 
double réseau céramique-polymère. Ce matériau spécial combine une énorme résilience avec une haute 
élasticité et permet la réalisation simple, efficace et précise de restaurations dentaires.

VITA ENAMIC – vos avantages
• Préparation non iatrogène, car les restaurations sont usinables 

de manière précise et à des épaisseurs très fines.7-12

• Large gamme d'indication, incluant également facettes  
occlusales et facettes sans préparation.8,9,15

• Propriétés très proches de la dent naturelle en élasticité et 
résilience.1,4,5,6,14

• Hautement esthétique du fait du dégradé de couleur naturel.13

• Très bon comportement par rapport aux antagonistes et 
semblable à l'émail.14

• Particulièrement indiqué sur implants, du fait de l'absorption 
des forces masticatoires par le matériau hybride innovant.1,2,3,11



3

LittératurePolissageCollageCouleursÉpaisseurs de couche et 
consignes de préparationIndicationsAvantagesIndex

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

Contre-indications
• Bridges
• Restaurations en extension
• Parafonctions (par ex. bruxisme)

1 Matériau hautement translucide
2 Pour des exigences esthétiques particulièrement élevées
3 Variante super translucide avec effet caméléon marqué

Vue d'ensemble des indications Matériau conseillé

Couronnes antérieures et  
postérieures sur imlant

Couronnes antérieures et 
postérieures

Inlays / Onlays / Couronnes 
partielles

Facettes occlusales

Facettes
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Couronnes antérieures

Incisal : minimum 1,0 mm
Circulaire : minimum 0,8 mm

Couronnes postérieures

Occlusal : minimum 1,0 mm
Circulaire : minimum 0,8 mm

Inlays

Occlusal : minimum 1,0 mm
Dans l'isthme : minimum 1,0 mm

Onlays 

Occlusal :  minimum 1,0 mm

Facettes occlusales

Occlusal : minimum 1,0 mm

Facettes

Incisal : minimum 0,3 mm
Vestibulaire : minimum 0,3 mm
Cervical : minimum 0,2 mm

Pour assurer la réussite des restaurations en VITA ENAMIC, il faut respecter les épaisseurs  
de couche minimales suivantes.
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Variantes Chromaticité 0M1 1M1 1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 4M2

VITA ENAMIC ST
(Super Translucent)

Mono-
chromatique

VITA ENAMIC HT
(High Translucent)

Mono-
chromatique

VITA ENAMIC T
(Translucent)

Mono-
chromatique

VITA ENAMIC HT
multiColor

(High Translucent)

Mono-
chromatique

VITA ENAMIC est intégré aux couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER, le seul teintier du marché prenant en 
compte les 3 dimensions de la couleur et intégré dans un principe d'agencement systématique pour la 
détermination et la reproduction de la couleur.
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Mordançage Rinçage / Séchage Silanisation
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60 s avec 5 % d'acide fluorhydrique 
(par ex.VITA ADIVA CERA ETCH).

Éliminer entièrement les restes d'acide 
en rinçant 60 s ou en nettoyant au bain 
à ultra-sons. Séchage pendant 20 s.

Aplliquer du silane sur la surface 
mordançée (par ex. VITA ADIVA 
C-PRIME). Laisser sécher.

Mordançage Rinçage / Séchage Collage Application composite de collage
Photopolymérisation
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Mordancer la surface 
dentaire pendant 20 s 
avec un gel d'acide phos-
phorique 37 % (par ex. 
VITA ADIVA TOOTH-ETCH). 

Appliquer l'adhésif sur 
la surface dentaire (par 
ex. VITA ADIVA T-BOND). 
Merci de respecter le mode 
d'emploi !

Collage, par ex. avec  
VITA ADIVA F-CEM.

Pour détails voir le mode d'emploi VITA ENAMIC n° 1982F
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Technique 
adhésive

Composite de collage Couronne Inlay/Onlay/Couronne partielle/Facette occlusale Facette

Conventionnel 
avec adhésif

Composite de collage avec 
adhésif : 
par ex. VITA ADIVA F-CEM 
avec VITA ADIVA T-BOND

Auto-adhésif Composite de collage 
auto-adhésif : 
par ex. VITA ADIVA S-CEM

 

— —

Autres systèmes de collage conseillés
• Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG)
• NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO)
• PANAVIA F2.0/PANAVIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)
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Retouches manuelles
Il faut utiliser exclusivement des abrasifs diamantés ou des polissoirs spécifiques. Les retouches intra-orales 
doivent se faire à faible pression et si possible à l'état humide. 
Pour le polissage de VITA ENAMIC, des coffrets spéciaux de polissage à 2 étapes ont été conçus pour une 
utilisation intra et extra orale. Ils permettent d'effectuer un lustrage efficace.

 Pour le lustrage final haute brillance, on peut également utiliser une brossette en poils de chèvre et  
de la pâte à polir diamanté. Polissage final avec une brosse en coton sec.

VITA ENAMIC Polishing Set clinical
1re étape : prépolissage  7 000 - 10 000 min-1

2e étape : lustrage  5 000 - 8 000 min-1

VITA ENAMIC Polishing Set technical
1re étape : prépolissage  7 000 - 10 000 min-1

2e étape : lustrage  5 000 - 8 000 min-1
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik
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