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86% in peso
Reticolo ceramico

14% in peso
Reticolo polimerico

VITA Zahnfabrik ha sviluppato una ceramica ibrida dentale unica nel suo genere a livello mondiale: 
VITA ENAMIC è la ceramica ibrida di colore naturale, con struttura reticolare duale unica nel suo genere 
a livello mondiale. Questo speciale materiale combina un'altissima caricabilità con un'elevata elasticità, 
consentendo in tal modo riabilitazioni minimamente invasive ed estremamente precise.

VITA ENAMIC - i vantaggi:
• Preparazione rispettosa dei tessuti e con minimo sacrificio di  

sostanza dentaria, dato che è possibile fresare restauri molto 
precisi e sottili.7-12

• Ampia gamma di indicazioni da tavolati occlusali a  
faccette Non-Prep.8,9,15

• Caricabilità ed elasticità praticamente identiche al modello 
naturale.1,4,5,6,14

• Altamente estetica con andamento cromatico naturale integrato.13

• Praticamente nessuna necessità di finitura, grazie alla precisione.14

• Particolarmente indicata su impianti, perchè l'innovativo  
materiale ibrido assorbe le forze di masticazione.1,2,3,11
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VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

Controindicazioni
• Riabilitazioni a ponte
• Riabilitazioni a cantilever
• Parafunzioni (ad es. bruxismo)

1 materiale altamente traslucente
2 per requisiti estetici particolarmente elevati
3 variante super traslucente con pronunciato 
  effetto camaleonte

Indicazioni Raccomandazioni

Corone frontali e posteriori 
supportate da impianti

Corone frontali e posteriori

Inlays / onlays / corone parziali

Tavolati occlusali

Faccette
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Corone frontali

Incisale: min. 1,0 mm
Circolare: min. 0,8 mm

Corone posteriori

Occlusale: min. 1,0 mm
Circolare: min. 0,8 mm

Inlays

Occlusale: min. 1,0 mm
Zona dell'istmo: min. 1,0 mm

Onlays 

Occlusale: min. 1,0 mm

Tavolati occlusali

Occlusale: min. 1,0 mm

Faccette

Incisale: min. 0,3 mm
Labiale: min. 0,3 mm
Cervicale: min. 0,2 mm

Per assicurare il successo clinico di restauri in VITA ENAMIC, vanno osservati i seguenti spessori minimi:
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Varianti Cromaticità 0M1 1M1 1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 4M2

VITA ENAMIC ST
(Super Translucent)

mono- 
cromatico

VITA ENAMIC HT
(High Translucent)

mono- 
cromatico

VITA ENAMIC T
(Translucent)

mono- 
cromatico

VITA ENAMIC HT
multiColor

(High Translucent)

multi- 
cromatico

VITA ENAMIC è integrato nel VITA SYSTEM 3D-MASTER, l'unico sistema cromatico sul mercato che tiene 
conto delle tre dimensioni del colore e si basa su un principio di ordinamento sistematico per la determina-
zione e la riproduzione del colore.
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Mordenzatura Sciacquare con spray d'acqua 
Asciugare Bonding Applicazione composito di fissaggio

Fopolimerizzazione
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Mordenzare per 20 sec. 
la sostanza dentaria 
con acido fosforico in 
gel al 37% (ad es. VITA 
ADIVA TOOTH-ETCH).

Applicare il sistema bonding  
sulla sostanza dentaria  
(ad es. VITA ADIVA T-BOND). 
Attenersi alle istruzioni di 
impiego!

Fissaggio, ad es. con 
VITA ADIVA F-CEM.

Mordenzatura Sciacquare con spray d'acqua / Asciugare Silanizzare
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Mordenzare per 60 sec. con acido 
fluoridrico al 5 %  
(VITA ADIVA CERA-ETCH).

Eliminare accuratamente qualsiasi 
residuo di acido con spray d'acqua per 
60 sec. oppure mediante immersione 
in bagno ad ultrasuoni. 
Quindi asciugare per 20 sec.

Sulle superfici mordenzate  
applicare del silano  
(ad es. VITA ADIVA C-PRIME).  
Lasciar evaporare completamente.

6
Per informazioni dettagliate consultare le istruzioni di impiego VITA ENAMIC Nr. 1982
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Tecnica adesiva Composito di fissaggio Corona Inlay/Onlay/Corona parziale/Tavolato occlusale Faccette

Convenzionale con 
sistema adesivo

Composito di fissaggio con 
sistema adesivo:
ad es. VITA ADIVA F-CEM con 
VITA ADIVA T-BOND

Autoadesivo autoadesivo:
Composito di fissaggio
ad es. VITA ADIVA S-CEM
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Altri sistemi di fissaggio raccomandati
• Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG)
• NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO)
• PANAVIA F2.0/PANAVIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)
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Tutorial sulla lucidatura, vedere la pagina successiva

Finitura manuale
Utilizzare esclusivamente strumenti diamantati o lucidatori speciali.  
Eseguire la finitura intraorale esercitando pressione ridotta e possibilmente con raffreddamento ad acqua.
Per la lucidatura sono stati sviluppati speciali assortimenti per la lucidatura in 2 fasi in sequenza per uso 
extra- e intraorale. Consentono di ottenere una eccellente lucidatura a specchio:

Per un'ulteriore lucidatura a specchio finale è possibile usare un spazzolino in pelo di capra ed una pasta 
diamantata per lucidare. Infine conferire la lucentezza a specchio con mufloncini in cotone asciutti. 

VITA ENAMIC Polishing Set clinical
1.step: prelucidatura  7.000 - 10.000 giri/min
2.step: lucidatura a specchio  5.000 - 8.000 giri/min

VITA ENAMIC Polishing Set technical
1.step: prelucidatura  7.000 - 10.000 giri/min
2.step: lucidatura a specchio  5.000 - 8.000 giri/min
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik
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