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Tillgängliga färgerPreparations anvisningarIndikationFördelarIndex

86% by weight
Ceramic network

14% by weight
Polymer network

VITA Zahnfabrik har utvecklat en unik dental hybridkeramik:
VITA ENAMIC är världens första och enda tandfärgade hybridkeramik med en dubbel keramisk-polymer 
nätverksstruktur. Materialet kombinerar hög belastningskapacitet med hög elasticitet, vilket möjliggör 
enkel, effektiv och exakt tillverkning av dentala restaurationer.

För litteratur se baksidan.

VITA ENAMIC – fördelar:
• Tunna och hållbara konstruktioner.7-12

• Kronor och skalfasader.8,9,15

• Materialet har samma hårdhet som naturliga tänder.1,4,5,6,14

• Hög estetik med natruliga färger.13

• Antagonistvänlig och emaljliknande.14

• Särskilt lämpad på implantat, eftersom det innovativa  
hybridmaterialet absorberar tuggkrafterna.1,2,3,11
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VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC ST3

VITA ENAMIC HT1

VITA ENAMIC HT multiColor2

Kontraindikationer
• Broar
• Friändskonstrutioner
• Bruxism

1 Högtranslucent material
2 För särskilt höga estetiska krav
3 Supertranslucent variant med kameleonteffekt

Indikationer Materialrekommendation

Kronor i fram och sidopartiet 
på implantat

Kronor i fram och sidopartiet

Inlay/Onlay/delkronor

Delkronor

Skalfasader

Preparations anvisningar
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Framtandskronor

Incisalt: minst 1,0 mm
Omkrets: minst 0,8 mm

Kindtandskronor

Ocklusalt: minst 1,0 mm
Omkrets: minst 0,8 mm

Inlay

Ocklusalt: minst 1,0 mm
Istmusområde: minst 1,0 mm

Onlay 

Ocklusalt: minst 1,0 mm

Delkronor

Ocklusalt: minst 1,0 mm

Skalfasader

Incisalt: minst 0,3 mm
Labialt: minst 0,3 mm
Cervikalt: minst 0,2 mm

Beakta följande minsta tjocklekar för att säkerställa klinisk framgång av restaurationer 
med VITA ENAMIC:

Preparations anvisningar
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Varianter Kromacitet 0M1 1M1 1M2 2M1 2M2 2M3 3M1 3M2 3M3 4M2

VITA ENAMIC ST
(supertranslucent)

Mono- 
kromatisk

VITA ENAMIC HT
(högtranslucent)

Mono- 
kromatisk

VITA ENAMIC T
(translucent)

Mono- 
kromatisk

VITA ENAMIC HT
multiColor

(högtranslucent)

Multi- 
kromatisk

VITA ENAMIC är färgmässigt integrerat i VITA SYSTEM 3D-MASTER – det enda tandfärgsystemet på 
marknaden som tar hänsyn till tändernas färger och integrerar dem i en systematisk indelningsprincip för 
färgbestämning och färgreproduktion.

Preparations anvisningar
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Etsa Blästra/torka Bond Cementering med komposit cement

Ko
nd

iti
on

er
in

g 
ta

nd

Etsa tandsubstansen 
med fosforsyragel 37 % 
i 20 s (t.ex. VITA ADIVA 
TOOTH-ETCH).

Applicera bondingsystemet  
på tandsubstansen  
(t.ex. VITA ADIVA T-BOND). 
Följ motsvarande bruksan-
visning!

Fastsättning med t.ex.
VITA ADIVA F-CEM.

För detaljer se VITA ENAMIC bruksanvisning, trycknr 1982.

Etsa Blästra/torka Silanisering
Ko

nd
iti

on
er

in
g 

re
st

au
ra

tio
n

Etsa i 60 s med 5 % fluorvätesyra 
(t.ex. VITA ADIVA CERA ETCH).

Ta bort syrarester helt genom att bläs-
tra i 60 s eller rengöra i ultraljudsbad. 
Låt sedan torka i 20 s.

Silanisera silan på etsade ytor 
(t.ex. VITA ADIVA C-PRIME).  
Låt avdunsta. 

Preparations anvisningar
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Adhesiv teknik Komposit Krona Inlays/onlays/delkronor Skalfasad

Konventionellt 
adhesiv cement

Komposit med 
adhesivsystem:
t.ex. VITA ADIVA F-CEM med 
VITA ADIVA T-BOND

Självadhesiv Självadhesiv 
komposit:
t.ex. VITA ADIVA S-CEM

 

— —

Flera rekommenderade cement
• Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), Vitique (DMG)
• NX3 (KerrHawe), Calibra Ceram (DENTSPLY), RelyX Ultimate (3M ESPE), Bifix QM (VOCO)
• PANAVIA F2.0/PANAVIA V5 (Kuraray), DuoCem (Coltène/Whaledent)

Preparations anvisningar
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Instruktionsvideo, se nästa sida
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Manuell efterbearbetning
Använd endast trissor med diamant samt speciella polertrissor. Efterbearbetning ska utföras med lågt tryck 
och så mycket vätska som möjligt.
För poleringen har tvåstegs poleringssortiment utvecklats för extra- och intraoral användning.  
Med dessa kan högglans uppnås:

VITA ENAMIC Polishing Set clinical
Steg 1: förpolering  7 000–10 000 min-1

Steg 2: högglans  5 000– 8 000 min-1

VITA ENAMIC Polishing Set technical
Steg 1: förpolering  7 000–10 000 min-1

Steg 2: högglans  5 000– 8 000 min-1

För den optimala högglanspoleringen använd en gethårsborste med diamantpoleringspasta. Efterpolera sedan 
med en torr polerborste i bomull.

Preparations anvisningar
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VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3 · D-79713 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49 (0) 7761/ 562-0 · Fax +49 (0) 7761/ 562-299
Hotline: Tel. +49 (0) 7761/ 562-222 · Fax +49 (0) 7761/ 562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com

facebook.com/vita.zahnfabrik
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