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ГИБРИДНАЯ КЕРАМИКА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ 

С ТОНКИМИ СТЕНКАМИ

В непосредственном протезировании (Chairside) наблюда-
ется четкая тенденция к увеличению спроса на реставрации с 
тонкими стенками, так как это всегда обусловлено клинической 
необходимостью. Гибридная керамика VITA ENAMIC представля-
ет собой материал, который, благодаря сбалансированному 
сочетанию прочности и эластичности, идеально подходит для 
изготовления реставраций с тонкими стенками (до 2 мм). Далее 
следуют примеры нескольких клинических случаев, которые 
демонстрируют эстетический потенциал VITA ENAMIC при изго-
товлении минимально инвазивных реставраций, в том числе 
клинический случай, в котором результат небольшого экспери-
мента в подборе цвета оказался весьма успешным.

НЕСЛОЖНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА 

ПРИ ПОМОЩИ ЧАСТИЧНОГО ВИНИРА

На рис. 1 представлен клинический случай восстановления 
зуба 21 (зуб был сломан в результате несчастного случая) за 
одно посещение при помощи частичного винира из VITA ENAMIC 
2М2 со степенью транслюцентности НТ. Сколотый край был 

скошен лишь немного, поэтому провели адгезивную фиксацию. 
После полировки in situ реставрация приобретает естественный 
внешний вид без видимого перехода между тканями зуба и 
частичным виниром, а также без отклонений цвета.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМЫ ШИПОВИДНОГО ЗУБА 

ПРИ ПОМОЩИ VITA ENAMIC

Латеральный резец 12, имеющий шиповидную форму, был 
восстановлен при помощи VITA ENAMIC (рис. 2). Шиповидный 
зуб, имеющий безупречный цвет, не был препарирован. 
Поверхность эмали подвергли пескоструйной обработке, а 
затем протравили перед нанесением адгезивной системы без 
коррекции цвета. Благодаря эффекту хамелеона цвет реставра-
ции из гибридной керамики гармонично адаптируется к тону 
зуба.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛЫКОВ В БОКОВЫЕ РЕЗЦЫ

Ввиду отсутствия зачатков латеральных резцов на верхней 
челюсти их место заняли клыки. Для успешного решения неэ-
стетичного внешнего вида улыбки изготовили очень тонкие 
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2б Рис. 1 а. Зуб 21 до лечения. 
Рис. 1 б. Минимально инвазивная реставрация зуба 21 при помощи частичного винира из 

VITA ENAMIC.
Рис. 2 а. Шиповидный зуб 12.
Рис. 2 б. Результат восстановления формы латерального резца.
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частичные виниры из VITA ENAMIC HT в цвете 2М2. (рис. 3). 
После адгезивной фиксации, пришлифовки и полировки in situ 
вернулся естественный вид благодаря трансформации клыков в 
боковые резцы. Более темный цвет клыков слегка выделяется 
сквозь реставрацию. В случае использования блока со степенью 
транслюцентности Т стоило бы ожидать более эстетичного вида, 
однако это повлияло бы на глубину цвета, возможно так же 
появился бы слегка меловидный оттенок. После тщательного 
взвешивания всех «за» и «против» было решено не принимать 
больше никаких действий относительно корректировки цвета 
после окончательной фиксации. Примечательно, что сходящие 
практически на нет края реставраций имеют толщину до 0,2 мм. 
При использовании любой другой CAD/CAM-керамики много-
численные сколы в области края реставрации были бы неиз-
бежны.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОНЧАЙШЕГО ВИНИРА НА 

ПОТЕМНЕВШИЙ ЗУБ

У запломбированного зуба 21 заметно потемнение эмали в 
области шейки (рис. 4). Очень часто в таких случаях для укре-
пления корневой части зуба используют винтовой штифт, на 
который устанавливается цельнокерамическая коронка. 
Поскольку с использованием гибридной керамики VITA ENAMIC 
возможно изготовление тончайших реставраций, такие усилия 
больше ни к чему. Однако цвет культи ставит под угрозу эсте-
тический результат. Когда возникает такая проблема, то решить 
ее можно “зуботехническим” способом: например, если зубной 
техник фиксирует реставрацию на черный титановый абатмент, 
то целесообразно будет использовать в данном случае опакер. 
При CAD/CAM протезировании цельнокерамическими винирами 

и коронками стоматолог часто сталкивается с подобной про-
блемой в виде потемневших культей. На рис. 4 в показана 
измененная в цвете культя зуба 21, после подготовки поверх-
ности дентина в рамках адгезивной фиксации, на которую 
нанесен слой опакера. Затем VITA ENAMIC реставрацию зафик-
сировали привычным способом и в результате добились пре-
красного цветового соответствия с соседним зубом (рис. 4 г).

РЕЗЮМЕ

Из-за частых отслоений и сколов изготовление реставраций 
из традиционной CAD/CAM-керамики с толщиной стенок 
< 1,0 mm не представляется возможным, а из гибридной кера-
мики VITA ENAMIC это вполне реально. Однако такие тонкослой-
ные реставрации будут способствовать просвечиванию нижнего 
слоя. Едва ли можно достичь необходимого результата при 
использовании опаковых материалов. Культю зуба и реставраци-
онный материал следует воспринимать как единую цветовую 
систему. Решение подобных случаев лежит в нанесении тонкого 
слоя опака на потемневшую культю во время подготовки дентина 
в рамках адгезивной фиксации. Данный метод официально про-
изводителем не одобрен, но в нашей клинике мы пользуемся им 
уже на протяжении четырех лет и без каких-либо нареканий.    НС

4г Рис. 3 а. Отсутствие зачатков латеральных резцов.
Рис. 3 б. Трансформация клыков в боковые резцы.
Рис. 4 а. Измененный в цвете зуб 21 после эндодонтического лече-

ния.
Рис. 4 б. Минимально инвазивное препарирование.
Рис. 4 в. Нанесение светлого маскирующего слоя.
Рис. 4 г. Хорошее цветовое соответствие между зубами 11 и 21.

 Andres Baltzer 

Доктор. Сотрудник отдела протезирования Бернского универси-

тета. Испытатель и консультант фирм Sirona Dental Systems и 

VITA Zahnfabrik.

3б3а

4a 4в4б



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


